童鞋产品质量市级监督抽查实施细则

（2022版）

1、抽样要求
现场抽样：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

    现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

    网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

    网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

2、抽样产品种类

儿童皮鞋、儿童皮凉鞋、儿童旅游鞋和布面童胶鞋等。

3、抽样数量

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同种类（婴幼儿鞋或儿童鞋）的产品3双，其中2双作为检样，1双作为备样。同一批次产品只能抽取按穿用对象分类的同一种类（婴幼儿鞋或儿童鞋）。

婴幼儿鞋：鞋号不大于170mm，供3周岁及以下婴幼儿穿用的鞋。

儿童鞋：鞋号大于170mm，但不大于250mm，供3周岁以上至14周岁儿童穿用的鞋。

表1不同童鞋种类抽样要求

	种类
	鞋号要求
	抽样数量：3双

	
	
	检测样
	备用样

	儿童旅游鞋

（标称QB/T4331-2012）
	鞋号≤170mm

（3双鞋号可以不同）
	2双
	1双

	
	170mm＜鞋号≤250mm

（3双鞋号可以不同）
	
	

	儿童皮鞋

（标称QB/T2880-2016）
	鞋号≤170mm

（3双鞋号可以不同）
	2双
	1双

	
	170mm＜鞋号≤250mm

（3双鞋号可以不同）
	
	

	儿童皮凉鞋

（标称QB/T 4546-2013）
	鞋号≤170mm

（3双鞋号可以不同）
	2双
	1双

	
	170mm＜鞋号＜200mm

（3双鞋号可以不同）
	
	

	
	200mm≤鞋号≤250mm

（3双鞋号可以不同）
	
	

	布面童胶鞋

（标称GB25036-2010）
	鞋号≤125mm

（3双鞋号可以不同）
	2双
	1双

	
	125mm＜鞋号≤170mm

（3双鞋号可以不同）
	
	

	
	170mm＜鞋号≤245mm

（3双鞋号可以不同）
	
	

	企业标准、团体标准等
	鞋号≤170mm

（3双鞋号可以不同）
	2双
	1双

	
	170mm＜鞋号≤250mm

（3双鞋号可以不同）
	
	


判定依据
儿童皮凉鞋依据GZ195202儿童皮凉鞋370-2020《浙江省儿童皮凉鞋产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
    儿童皮鞋依据GZ195201儿童皮鞋188-2020《浙江省儿童皮鞋产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
    布面童胶鞋依据GZ195404胶鞋370-2021《浙江省胶鞋产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

儿童旅游鞋依据GZ195401旅游鞋370-2020《浙江省旅游鞋产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

检验项目

表2儿童旅游鞋

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	帮底剥离强度
	QB/T 4331-2012

5.3.1 
	备样
	

	2
	底墙与帮面剥离强度
	QB/T 4331-2012

5.3.1 
	备样
	

	3
	外底耐磨性能
	QB/T 4331-2012

5.3.3
	原样
	

	4
	外底硬度
	QB/T 4331-2012

5.3.6
	原样
	

	5
	钉尖
	GB 30585-2014 5.1.1
	原样
	

	6
	可触及的锐利边缘和锐利尖端
	GB 30585-2014 5.1.2
	原样
	

	7
	断针
	GB 30585-2014 5.1.3
	原样
	

	8
	婴幼儿鞋上可拆卸的附件
	GB 30585-2014 5.1.4
	备样
	

	9
	附件
	GB 30585-2014 5.1.5
	备样
	

	10
	有效跟高
	GB 30585-2014

5.1.7
	原样
	

	11
	皮革和毛皮中的六价铬
	GB 30585-2014 

5.3
	原样
	

	12
	甲醛
	GB 30585-2014

5.3
	原样
	

	13
	重金属总量

（砷、铅、镉）
	GB 30585-2014

5.3
	原样
	

	14
	邻苯二甲酸酯
	GB 30585-2014

5.3
	原样
	


表3儿童皮鞋        

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	耐磨性能
	QB/T 2880-2016 5.3.2
	原样
	

	2
	剥离强度
	QB/T 2880-2016 5.3.3
	备样
	

	3
	外底硬度
	QB/T 2880-2016 5.3.4
	原样
	

	4
	鞋帮拉出强度
	QB/T 2880-2016 5.3.6
	原样
	

	5
	钢勾心纵向刚度
	GB 30585-2014 5.1.6
	备样
	

	6
	钢勾心硬度
	GB 30585-2014 5.1.6 
	原样
	

	7
	钢勾心长度下限值
	GB 30585-2014 5.1.6
	原样
	

	8
	钢勾心弯曲性能
	GB 30585-2014 5.1.6
	备样
	

	9
	钉尖
	GB 30585-2014 5.1.1
	原样
	

	10
	可触及的锐利边缘和锐利尖端
	GB 30585-2014 5.1.2
	原样
	

	11
	断针
	GB 30585-2014 5.1.3
	原样
	

	12
	婴幼儿鞋上可拆卸的附件
	GB 30585-2014 5.1.4
	备样
	

	13
	附件
	GB 30585-2014 5.1.5
	备样
	

	14
	有效跟高
	GB 30585-2014 5.1.7
	原样
	

	15
	皮革和毛皮中的六价铬
	GB 30585-2014 5.3
	原样
	

	16
	甲醛
	GB 30585-2014 5.3
	原样
	

	17
	重金属总量

（砷、铅、镉）
	GB 30585-2014 5.3
	原样
	

	18
	邻苯二甲酸酯
	GB 30585-2014 5.3
	原样
	


表4儿童皮凉鞋

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	耐磨性能
	QB/T 4546-2013

5.5.2
	原样
	

	2
	帮底剥离强度
	QB/T 4546-2013

5.5.3
	备样
	

	3
	外底硬度
	QB/T 4546-2013

5.5.4
	原样
	

	4
	帮带拉出强度或

帮带拔出力
	QB/T 4546-2013

5.5.5
	备样
	

	5
	钢勾心纵向刚度
	GB 30585-2014

5.1.6
	原样
	

	6
	钢勾心硬度
	GB 30585-2014

5.1.6
	原样
	

	7
	钢勾心长度下限值
	GB 30585-2014

5.1.6
	原样
	

	8
	钢勾心弯曲性能
	GB 30585-2014

5.1.6
	备样
	

	9
	钉尖
	GB 30585-2014

5.1.1
	原样
	

	10
	可触及的锐利边缘和锐利尖端
	GB 30585-2014

5.1.2
	原样
	

	11
	断针
	GB 30585-2014

5.1.3
	原样
	

	12
	婴幼儿鞋上可拆卸的附件
	GB 30585-2014

5.1.4
	备样
	

	13
	附件
	GB 30585-2014

5.1.5
	备样
	

	14
	有效跟高
	GB 30585-2014

5.1.7
	原样
	

	15
	皮革和毛皮中的六价铬
	GB 30585-2014

5.3
	原样
	

	16
	甲醛
	GB 30585-2014

5.3
	原样
	

	17
	重金属总量

（砷、铅、镉）
	GB 30585-2014

5.3
	原样
	

	18
	邻苯二甲酸酯
	GB 30585-2014

5.3
	原样
	


表5布面童胶鞋

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	pH值
	GB 25038-2010

5
	原样
	

	2
	游离甲醛
	GB 25038-2010

5
	原样
	

	3
	可萃取的重金属

（铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As））
	GB 25038-2010

5
	原样
	

	4
	N-亚硝基胺
	GB 25038-2010

5
	原样
	

	5
	鞋面、鞋里和内底
	断针检测
	GB 25036-2010

5.3
	原样
	

	6
7
8
	全鞋
	可触及锐利边缘
	GB 25036-2010

5.3
	原样


	

	
	
	可触及锐利尖端
	GB 25036-2010

5.3
	
	

	
	
	可拆卸小附件
	GB 25036-2010

5.3
	
	

	9
	包装袋
	鞋用塑料包装袋厚度
	GB 25036-2010

5.3
	原样
	

	10
	外底厚度
	GB 25036-2010

5.5
	原样
	

	9
	围条与鞋帮
	粘附强度
	GB 25036-2010

5.4
	备样
	


6、注意事项

被抽样生产者愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明并签章确认。

    检样、备样应分别封样，并加以标注。

具体检测注意事项详见相关评价规则。

