  一次性食品用纸容器产品质量市级监督抽查实施细则

（2022版）

1、抽样要求
    现场抽样：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

    现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

    网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

    网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

2、抽样产品种类
    食品用纸容器类产品,是指用于包装、盛放食品或者食品添加剂的纸容器制品和复合纸容器制品以及食品或者食品添加剂生产经营过程中直接接触食品或者食品添加剂的纸容器、用具、餐具等制品。

3、抽样数量

    1.样品应抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品。如存在多个规格型号可以抽取的，优先按以下原则抽取：（1）优先抽取有印刷、颜色较深、生产工艺较复杂的主导产品；（2）优先抽取S/V（表面积体积比）最大的产品（即相同工艺和形状中容积较小的产品）。

    2.执行相关国家标准、行业标准的产品：面粉纸袋、圆柱形复合罐、纸杯、纸碗、纸餐盒、餐用纸制品、纸浆模塑餐具等：随机抽取3个大包装，每个大包装各抽取2份，1份30只，1份20只，每份样品均须独立包装。30只×3组作为检样，20只×3组作为备样。有独立小包装的产品:随机抽取3个大包装，每个大包装各抽取2份（或多份，满足检验的最小样本量）小包装，1份×3组作为检样，1份×3组作为备样。若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg,不多于3kg，检样、备样按比例1.5:1抽取。

3.执行产品明示质量指标的产品：纸质袋、淋膜纸袋、涂蜡纸袋、纸板类罐、纸板餐具纸板盒、淋膜纸盒、特定食品用纸容器等：随机抽取3个大包装，每个大包装各抽取样品2份，1份20只，1份15只，每份样品均须独立包装。20只×3组作为检样，15只×3组作为备样。有独立小包装的产品:随机抽取3个大包装，每个大包装各抽取2份（或多份，满足检验的最小样本量）小包装，1份×3组作为检样，1份×3组作为备样。若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg,不多于3kg，检样、备样按比例1.5:1抽取。

4、判定依据

    依据GZ223904食品用纸容器310-2020《浙江省食品用纸容器产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
5、检验项目

表1 面粉纸袋检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	尺寸偏差
	GB/T 28120-2011 4.2.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	2
	外观
	GB/T 28120-2011 4.2.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	3
	拉伸负荷
	GB/T 28120-2011 4.2.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	4
	牢固度
	GB/T 28120-2011 4.2.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	5
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	6
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	7
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	8
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	9
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	10
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于食品接触层为纸质、且预期直接接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的产品

	11
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	12
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	13
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	14
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	15
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	16
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	17
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	18
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于内衬聚乙烯薄膜袋；总迁移量根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物；脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品

	19
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	20
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	21
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	22
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	23
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	24
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	25
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标
	GB 4806.7-2016中4.3.2

GB 4806.6-2016附录A及相关公告
	A
	强制性条款
	备样
	


表2 圆柱形复合罐检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	外观
	GB/T 10440-2008 4.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	2
	尺寸极限偏差
	GB/T 10440-2008 4.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	3
	端盖脱离力
	GB/T 10440-2008 4.3
	A
	主要项目
	备样
	仅考核有金属端盖的复合罐

	4
	轴向压溃力
	GB/T 10440-2008 4.3
	A
	主要项目
	备样
	/

	5
	快速泄漏试验
	GB/T 10440-2008 4.3
	A
	主要项目
	备样
	/

	6
	跌落试验
	GB/T 10440-2008 4.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	7
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	8
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	9
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	10
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	11
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	12
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	13
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	14
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	15
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于食品接触层为纸质、且预期直接接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的产品

	16
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	17
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	18
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	19
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	20
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于食品接触层为塑料的产品；总迁移量根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物；脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品

	21
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	22
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	23
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	24
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	25
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	26
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	27
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标
	GB 4806.7-2016中4.3.2

GB 4806.6-2016附录A及相关公告
	A
	强制性条款
	备样
	


表3 淋膜纸杯检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	感官指标
	GB/T 27590-2011 4.1
	A
	主要项目
	备样
	/

	2
	容量及容量偏差
	GB/T 27590-2011 4.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	3
	渗漏性能
	GB/T 27590-2011 4.3
	A
	主要项目
	备样
	/

	4
	杯身挺度
	GB/T 27590-2011 4.3
	A
	主要项目
	备样
	/

	5
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	6
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	7
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	8
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	9
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	10
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	11
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	12
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	13
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	14
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	15
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	16
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于添加了着色剂的产品


表4 涂蜡纸杯检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	感官指标
	GB/T 27590-2011 4.1
	A
	主要项目
	备样
	/

	2
	容量及容量偏差
	GB/T 27590-2011 4.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	3
	渗漏性能
	GB/T 27590-2011 4.3
	A
	主要项目
	备样
	/

	4
	杯身挺度
	GB/T 27590-2011 4.3
	A
	主要项目
	备样
	/

	5
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	6
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	7
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	8
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	9
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	10
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	11
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	12
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/


表5 纸碗检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	外观
	GB/T 27591-2011 3.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	2
	容量偏差
	GB/T 27591-2011 3.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	3
	渗漏性能
	GB/T 27591-2011 3.2
	A
	主要项目
	备样
	/

	4
	抗压强度
	GB/T 27591-2011 3.2
	A
	主要项目
	备样
	/

	5
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	6
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	7
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	8
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	9
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	10
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	11
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	12
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	13
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	14
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物

	15
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	16
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	17
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	18
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	19
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于添加了着色剂的产品

	20
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标
	GB 4806.7-2016中4.3.2

GB 4806.6-2016附录A及相关公告
	A
	强制性条款
	备样
	/


	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	外观
	GB/T 27589-2011 3.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	2
	盖体对折试验
	GB/T 27589-2011 3.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	3
	尺寸偏差
	GB/T 27589-2011 3.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	4
	耐温试验
	GB/T 27589-2011 3.2
	A
	主要项目
	备样
	/

	5
	负重性能
	GB/T 27589-2011 3.2
	A
	主要项目
	备样
	/

	6
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	7
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	8
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	9
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	10
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	11
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	12
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	13
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	14
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	15
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物

	16
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	17
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	18
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	19
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	20
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于添加了着色剂的产品

	21
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标
	GB 4806.7-2016中4.3.2

GB 4806.6-2016附录A及相关公告
	A
	强制性条款
	备样
	/


表6 纸餐盒

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	外观
	GB/T 27589-2011 3.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	2
	盖体对折试验
	GB/T 27589-2011 3.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	3
	尺寸偏差
	GB/T 27589-2011 3.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	4
	耐温试验
	GB/T 27589-2011 3.2
	A
	主要项目
	备样
	/

	5
	负重性能
	GB/T 27589-2011 3.2
	A
	主要项目
	备样
	/

	6
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	7
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	8
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	9
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	10
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	11
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	12
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	13
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	14
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	15
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物

	16
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	17
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	18
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	19
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	20
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于添加了着色剂的产品

	21
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标
	GB 4806.7-2016中4.3.2

GB 4806.6-2016附录A及相关公告
	A
	强制性条款
	备样
	/


表7 餐用纸制品

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	外观
	QB/T 2898-2007 4.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	2
	PE膜定量
	QB/T 2898-2007 4.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	3
	容积相对偏差
	QB/T 2898-2007 4.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	4
	渗漏性能
	QB/T 2898-2007 4.2
	A
	主要项目
	备样
	/

	5
	挺度
	QB/T 2898-2007 4.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	6
	负重性能
	QB/T 2898-2007 4.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	7
	水分
	QB/T 2898-2007 4.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	8
	脱色试验
	QB/T 2898-2007 4.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	9
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	10
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	11
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	12
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	13
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	14
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	15
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	16
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	17
	志贺氏菌
	QB/T 2898-2007 4.4
	A
	主要项目
	不予

复检
	/

	18
	金黄色葡萄球菌
	QB/T 2898-2007 4.4
	A
	主要项目
	不予

复检
	/

	19
	β型溶血性链球菌
	QB/T 2898-2007 4.4
	A
	主要项目
	不予

复检
	/

	20
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于食品接触层为纸质、且预期直接接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的产品

	21
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	22
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	23
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	24
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	25
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于食品接触层有淋膜的产品；总迁移量根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物；脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品

	26
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	27
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	28
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	29
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	30
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	31
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	32
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标
	GB 4806.7-2016中4.3.2

GB 4806.6-2016附录A及相关公告
	A
	强制性条款
	备样
	/


表8 淋膜纸餐具及植物纤维模塑餐具检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	异嗅
	GB/T 18006.1-2009 5.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	2
	外观
	GB/T 18006.1-2009 5.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	3
	结构
	GB/T 18006.1-2009 5.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	4
	容积偏差
	GB/T 18006.1-2009 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	仅考核具有容器盛装功能的餐饮具

	5
	负重性能
	GB/T 18006.1-2009 5.4
	A
	主要项目
	备样
	仅考核在盛装食品后有可能堆码或手握的餐饮具

	6
	跌落性能
	GB/T 18006.1-2009 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	7
	盖体对折性能
	GB/T 18006.1-2009 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	仅考核盖和容器连体的餐饮具

	8
	耐温性能
	GB/T 18006.1-2009 5.4
	A
	主要项目
	备样
	仅考核盒、碗、杯

	9
	漏水性
	GB/T 18006.1-2009 5.4
	A
	主要项目
	备样
	标识不盛装液体的餐饮具，不考核

	10
	微波炉高频加热性能
	GB/T 18006.1-2009 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	仅考核明示可微波炉使用的餐饮具

	11
	微波炉耐温性能
	GB/T 18006.1-2009 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	

	12
	含水量
	GB/T 18006.1-2009 5.5
	B
	非主要项目
	备样
	仅考核使用天然材料制作的餐饮具

	15
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	16
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	17
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	18
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	19
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	20
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于植物纤维模塑餐具，且仅适用于预期直接接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的产品

	21
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	22
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	23
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	24
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	25
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	26
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	27
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	28
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于淋膜纸餐具；总迁移量根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物；脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品

	29
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	30
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	31
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	32
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	33
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	34
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	35
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标
	GB 4806.7-2016中4.3.2

GB 4806.6-2016附录A及相关公告
	A
	强制性条款
	备样
	/


表9 纸浆模塑餐具（行业标准）检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	尺寸偏差
	QB/T 4763-2014 5.1
	B
	非主要项目
	备样
	仅考核盒、盘、碟

	2
	容量偏差
	QB/T 4763-2014 5.1
	B
	非主要项目
	备样
	仅考核杯、碗

	3
	漏水性
	QB/T 4763-2014 5.1
	A
	主要项目
	备样
	仅考核杯、碗、盒

	4
	耐温性能
	QB/T 4763-2014 5.1
	A
	主要项目
	备样
	/

	5
	杯身挺度
	QB/T 4763-2014 5.1
	A
	主要项目
	备样
	仅考核杯

	6
	负重性能
	QB/T 4763-2014 5.1
	A
	主要项目
	备样
	仅考核盒

	7
	抗压性能
	QB/T 4763-2014 5.1
	A
	主要项目
	备样
	仅考核碗

	8
	盒盖对折试验
	QB/T 4763-2014 5.1
	B
	非主要项目
	备样
	仅考核盒

	9
	跌落试验
	QB/T 4763-2014 5.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	10
	水分
	QB/T 4763-2014 5.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	11
	外观
	QB/T 4763-2014 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	12
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	13
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	14
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	15
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	16
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	17
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于预期直接接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的产品

	18
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	19
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	20
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	21
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	22
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	23
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	24
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/


表10 特定食品用纸容器

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用

样品
	备注

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	2
	铅
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	3
	砷
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	4
	甲醛
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	5
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	6
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于食品接触层为纸质、且预期直接接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的产品

	7
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	8
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	9
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	10
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2016 4.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	

	11
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	12
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	13
	霉菌
	GB 4806.8-2016 4.4
	A
	强制性条款
	不予

复检
	/

	14
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于食品接触层有淋膜的产品；总迁移量根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物；脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品

	15
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	16
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	17
	总迁移量（植物油或化学溶剂替代物）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	18
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	19
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	20
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	21
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标
	GB 4806.7-2016中4.3.2

GB 4806.6-2016附录A及相关公告
	A
	强制性条款
	备样
	/


6、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

检样、备样应分别封样，并加以标注。

    现场抽样时，被抽样生产者、销售者应提供产品预期接触食品种类、预期使用条件（温度、时间、是否重复使用）等信息（见附件1：食品用纸包装、纸容器抽样补充信息单），并在补充信息单上签章确认。抽样时应将“标签”随同样品一起抽取。

抽样时避免用手直接接触样品，并用清洁塑料袋密封。样品在保管和运输时要注意防潮，保持不被挤压变形。样品在运输时要注意防止机械碰撞或接触锐利物件，保证样品包装完好且不受污染。

所抽样品应留存样品标签标识及照片，应拍摄多张照片完整展示产品标签标识的全部信息，照片应清晰、真实。即使无标签标识内容，也需对样品进行拍照并保存。

遇到仲裁时，铅项目按GB 31604.34-2016第一部分检测；砷项目按GB 31604.38-2016第一部分检测。

附件1:

食品用纸包装、纸容器抽样补充信息单

编号：               
一、产品材质
□纸                  □纸塑复合（淋膜纸等）                   □其他                                

二、预期接触食品类型

1. 预期只接触一种食品

食品分类号：                                （GB 31604.1-2015 附录A）
食品类别：                                  （GB 31604.1-2015 附录A）
	□水性食品，乙醇含量≤10%（体积分数）

□非酸性食品（pH≥5）

    □酸性食品（pH＜5）

	□含酒精饮料，乙醇含量＞10%（体积分数）

□乙醇含量≤20%（体积分数）

□20%（体积分数）＜乙醇含量≤50%（体积分数）

□乙醇含量＞50%（体积分数）,模拟物选择；(□实际浓度为：            □95%体积分数乙酸)

	□油脂及表面含油脂食品


2. 预期接触多种类型食品

请在下表中选择：

	所有食品类别

□乙醇含量≤20%（体积分数）

□20%（体积分数）＜乙醇含量≤50%（体积分数）

□乙醇含量＞50%（体积分数）

	□除酸性食品之外的所有其他食品类别

	□非酸性食品、含酒精饮料、部分乳及乳制品

食品分类号：                         （GB 31604.1-2015 附录A）

食品类别：                           （GB 31604.1-2015 附录A）

	□非酸性食品、酸性食品、含酒精饮料、部分乳及乳制品

食品分类号：                         （GB 31604.1-2015 附录A）

食品类别：                           （GB 31604.1-2015 附录A）

	□非酸性食品、含酒精饮料（乙醇含量≤20%）

	□非酸性食品、酸性食品、含酒精饮料（乙醇含量≤20%）


三、预期接触食品条件

1.特定迁移试验条件

预期最极端接触时间：               预期最极端接触温度：
	□t≤0.5h
	□1d ＜t≤3d
	
	□T≤5℃
	□100℃ ＜T≤121℃

	□0.5h ＜t≤1h
	□3d ＜t≤30d
	
	□5℃ ＜T≤20℃
	□121℃ ＜T≤130℃

	□1h ＜t≤2h
	□30d以上180d以下
	
	□20℃ ＜T≤40℃
	□130℃ ＜T≤150℃

	□2h ＜t≤6h
	□180d以上
	
	□40℃ ＜T≤70℃
	□150℃ ＜T≤175℃

	□6h ＜t≤24h
	/
	
	□70℃ ＜T≤100℃
	□T＞175℃


2.总迁移量条件

预期使用条件，请选择：

	冷冻和冷藏

□不在容器内热处理

□食用前在容器内再加热

	□室温灌装并在室温下长期储存（包括T≤70℃、t≤2h或T≤100℃、t≤15 min条件下的热灌装及巴氏消毒）

	□T≤70℃、t≤2h或T≤100℃、t≤15 min条件下的热灌装及巴氏消毒后，不再在室温或低于室温的条件下长期贮存

	□在T≤100℃、t＞15min的条件下使用（如蒸煮或沸水消毒）

	□在T≤121℃的温度下使用（高温热杀菌或蒸馏）

	□在T＞40℃的温度下接触水性食品、酸性食品、含酒精饮料[乙醇含量≤20%（体积分数）]

	□在T＞121℃的温度下使用（如高温烘烤）

	□其他条件：温度                 ℃,时间                 


3.是否可重复使用：□是   □否

4.是否可用于微波炉加热：□是   □否 

5.表面积体积比（S/V）：□已知具体数值             ；□未知（不清楚，并同意按S/V=6dm2/kg（各类液态食品的密度以1kg/L计）。

6.使用用途：□是   □否

7.使用前清洗或特殊处理要求

清洗要求：                                                                                             

特殊处理要求：                                                                                                                                                                                     

8.涉及塑料材质是否添加着色剂：□是   □否

9.其他需要说明的情况：                                                                                                              

  签  名：                   日  期：                     盖  章:
